
熱水熱油浸漬試験機4.

断面サンプル作成用研磨機3.

熱水浸漬試験機2.

塩水噴霧試験機1.
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マイクロスコープ5.

表面粗さ形状測定器6.

熱分析装置(TG / DTA)7.

スパッタリング(蒸着)装置8.
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熱分析装置(DSC)9.

赤外分光分析器(FTIR)10.

走査型レーザー顕微鏡11.

走査型電子顕微鏡12.
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金ヘラ摩耗試験機13.

傾斜型静摩擦係数測定機14.

動摩擦係数測定機15.

ピンオンディスク型摩擦磨耗試験器16.
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テーバー摩耗試験機17.

非粘着測定器18.

デュポン式耐衝撃性試験器19.

接触角測定器20.

Copyright c 2008 FluoroCoat Corporation. All Rights Reserved.



描画試験機21.

碁盤目試験22.
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鉛筆引っ掻き値試験機23.

高温鉛筆引っ掻き値試験機24.

光学顕微鏡25.

実体顕微鏡26.
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エリクセン試験機27.

テンシロン試験機28.

スラスト型磨耗試験機29.

落砂式磨耗試験機30.
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ピール強度試験機31.

①絶縁抵抗計32.

SAICAS(サイカス)試験機

測定の様子

33.

サイカス剥離強度測定グラフ

塗膜の剥離強度とせん断強度を測定できます。
塗膜や混合材の深さ方向への切削面の観察や異種材料
の界面近傍の状態観察などにも使えます。

鋭利な切削刃を用いて試料表面から
界面にかけて低角度で斜め切削し、
接着層を剥離させます。

切削後の塗膜表面
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